Deklarations-Beispiel:

Nenndicke: Dicke 100 mm /AW
: . ; Dach oder Deck
Nennlinge, -breite: Linge 1.020 mm, Breite 600 mm [DAD AuRendammung

Verpackungsinhalt: 40 Stiick = 24,5 m? R
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete und dammung
Eigenschaftskurzzeichen gemaR DIN 4108-10: Mg
DAA, DAD, DAD, DES, Dz, DI, DI,DEO, DEO, WAB, s
WAB, WAP, WH, WI, W, WTR et g

Z S
m Dach Innen-
dammung

Dach unter Estrich
0. Schatllschutzan-
forderungen

2\ Dach unter Estrich
m. Schatllschutzan-
L forderungen

2\ Wand AuRen-
ddmmung hinter
Bekleidung

e s Dammung von
C€: Konformitatszeichen aweischaligen
|7J):Ubereinstimmungszeichen

Weitere Bezeichnungen konnen sein:
DSi: Dimensionsstabilitat Sminung
SDi: Dynamische Steifigkeit anden in Holz-
CPi: Zusammendriickbarkeit
AW: Schallabsorptionsgrad

TR|| von Raumtrenn-
wanden

Argumente fiir Qualitat
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Handreichung Nr. 5

Dammstoffe im Hochbau

A [Lambda] griechischer Buchstabe,
BezugsgroRe fiir die Warmeleitfahig-
keit von Baustoffen




Dammstoff-Ubersicht

1. Organische Dammstoffe

Nachwachsende |
(tierische/pflanzliche) Rohstoffe

» Holzfaser ;-
« Holzwolle

« Zellulose

« Hanf

« Flachs

« Baumwolle

« Schafwolle

« Kork

« Kokosfaser

« Getreidegranulat
 Hobelspane

« Schilfrohr

« Stroh

Synthetische (fossile) Rohstoffe
+ Polystyrol (EPS/XPS)
+ Polyurethan (PUR)
- Polyester

- Polypropylen

« Polyethylen

« Phenolharz (PF)

- Synthetischer Kautschuk

Synthetische Rohstoffe
« Glaswolle / Mineralwolle
« Steinwolle

« Calciumsilikat

- Bldhglas
Natdirliche Rohstoffe

« Blahton
« Blahschiefer
« Blahperlite

3. Sonstiges

« Vakuumdammung

 Mineralgebundene
Holzwolle-Leichtbauplatte

£ .

Auswahlkriterien A - Z

Bauphysikalische Eigenschaften
« Warmeschutz

« Feuchteschutz

« Schallschutz

« Brandschutz

Bestandteile und Zusatzstoffe

« Bindemittel

« Treibmittel

« Flammschutz-, Insektenschutzmittel
« Recyclingmaterial

Bestandigkeit

+ Gegen Schadlinge (z.B. Tiere oder Pilze, Schimmel)
« Gegen UV-Strahlen und Feuchtigkeit

» Gegen Laugen und Sauren

Einsetzbarkeit / Anwendungsbereich
« Verarbeitung
- Schneidfahig, schittfahig, stopffahig, blasfahig

Energieaufwand zur Herstellung des Dammstoffes
+ Herkunft der Rohstoffe

« Verarbeitbarkeit der Rohstoffe

- Energetische Amortisation

Formbestandigkeit
 Bei Warme-, Kalteeinwirkung
- Gegen irreversible Lingenanderung

Gesundheits- und Umweltschutz
« Recyclingfahig

- Entsorgung und Wiederverwertung

« Schadstoffe bei der Verarbeitung

« Okobilanz - Kreislaufsystem

Kosten
« Wirtschaftlichkeit
« Einkauf sowie Verarbeitung

Lieferform
- Formteile, Blocke, Platten , Matten, Rollen, Filze, Lose
(Schuttungen)

- " -‘_I '. .- , -_ A
Bauphysikalische Eigenschaften

Warmeschutz
Wirmeleitfahigkeit A [Lambda] [W/m? K] je kleiner der Wert, desto besser
die Dimmwirkung. Bemessungswert = RechengroRe / W: Watt, m: Meter, K: Kelvin

Feuchteschutz
Absorption — Desorption [%] beschreibt wie viel Feuchte ein Dammstoff aufnehmen
und wieder abgeben kann. Man spricht hier auch von Hygroskopischen Materialien

Schallschutz

Rohdichte ist ausschlaggebend fiir Schall- und Warmeschutz; je hoher die Rohdichte
desto besser der Schallschutz und schlechter die Dammwirkung. Die dynamischer
Steifigkeit (MN/m3) ist abhangig von der Materialdicke/ Eigenschaften fiir Trittschall.
(Je kleiner die Steifigkeit desto besser der Trittschall)

Brandschutz
Wird in Baustoffklassen angegeben A1-A2 (nicht brennbare Materialien), B1-B3
(mit brennbaren Bestandteilen)

Okologie

Die relevanten Aspekte beziehen sich auf den Lebenskreislauf des Produktes Gewin-
nung des Rohstoffes — Transport — Herstellung des Dimmstoffes — Anlieferung,
Einbau - Entsorgung (Primarenergiegehalt, Graue Energie, erneuerbare Energien)

Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl p-wert

Ist ein dimensionsloser Materialkennwert mit der Aussage wie viel mal dampfdichter
der Baustoff gegeniiber gleich dicker ruhender Luft ist. Sd - Wert (Wasserdampfdif-
fusionsaquivalente Luftschichtdicke) Wird ermittelt aus dem [ —Wert und der Mate-
rialstarke z.B. Holzfaser | 5 Materialdicke 6omm (5x0,06m=0,3 Sd Wert)

Spezifische Warmekapazitat c [kappa] [)/kg ]
Bedeutsam fiir den sommerlichen Warmeschutz (Hitzeschutz). Je groBer die Zahl
desto besser der Warme/Hitzeschutz

Phasenverschiebung
Sie ist die Zeitspanne Std., die eine Temperaturwelle benétigt, um von auen nach
innen zu gelangen.

Zusatzstoffe

Bindemittel

Kunstharze, Bitumen, Lignin/Suberin, Zement/Magnesit, Latex.

Stiitzfasern
Textile Fasern (Polyester/Polypropylen) Jute Mais

Brand und Feuchteschutz
Borate, Molke/Soda, Ammoniumsulfat/phosphat, Aluminiumhydroxid,
Hexabromcyclododecan



